
 

 

Unsere Qualitäten (Hilfe zur Offertanfrage) 

Nachfolgende Qualitätsbeschriebe sind Präzisierungen zu den Beschreibungen in der Broschüre 

„Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe“ der Lignum. 

Wir arbeiten ausschliesslich mit den Qualitätsstufen A / N1 / N2 und N1/N2 gemischt. 

Standard Qualität N1/N2 gemischt: 

Hobelwaren Sibirische Lärche, getrocknet ca. 17%, je nach Profil glatt 

oder geriffelt gehobelt, Kanten gerundet. Einschnitt: gemischt. 

Gemischtes Astbild. Bereits eine sehr gute Qualität! 

 

 

 

Qualität N2: 

Hobelwaren Sibirische Lärche, getrocknet ca. 17%, je nach Profil glatt 

oder geriffelt gehobelt, Kanten gerundet. Einschnitt: gemischt. 

Rustikal mit Astbild beschrieben in der Lignum Norm. Gute Qualität! 

 

 

 

Qualität N1: 

Hobelwaren Sibirische Lärche, getrocknet ca. 17%, je nach Profil glatt 

oder geriffelt gehobelt, Kanten gerundet. Einschnitt: gemischt. 

Astarm beschrieben in der Lignum Norm. Top-Qualität! 

Einschnitt rift/halbrift auf Wunsch und gegen Aufpreis. 

 

 

Auslese: 

Hobelwaren Sibirische Lärche, getrocknet ca. 17%, je nach Profil glatt 

oder geriffelt gehobelt, Kanten gerundet. Einschnitt: rift/halbrift. 

Praktisch astfrei, handsortiert, beschrieben in der Lignum Norm. 

Exklusiv-Qualität! 

 

 

 



 

MUSTER OFFERTANFRAGE 

Einschnitt: 

Ausschliesslich rift/halbrift auf Wunsch und nach Verfügbarkeit. Daraus resultiert ein Aufpreis da Sortierung 

erforderlich ist. Bitte bei Offertanfragen erwähnen, sonst gehen wir von gemischtem Einschitt aus. 

FSC© Zertifizierung: 

Immer auf Wunsch. Bitte bei Offertanfrage erwähnen, wenn erforderlich. Ohne Angabe gehen wir davon 

aus, dass keine FSC Zertifizierung notwendig ist. 

 

Kommission: 

Gegenstand / Typ Länge Breite Stärke m3 m2 m1 

              

              

              

              

       
Spezialitäten rift/halbrift gemischt Ja Nein 

  
Einschnitt         

  
FSC Zertifizierung         

  

       
Qualitätsanforderung N1/N2 N2 N1 Auslese 

  
Qualität         
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Allgemeines Merkblatt zu Hobelwaren 

 

Trocknungsrisse 

Holz kann  um einige Prozent quellen oder schwinden, denn es passt sich 

der Umgebungsfeuchtigkeit an. Bei starker und plötzlicher 

Wärmeentwicklung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) können 

Trocknungsrisse entstehen, welche jedoch keinen Einfluss auf die 

Qualität haben und somit kein Reklamationsgrund sind. 

 

 

 

 

 

Farbunterschiede 

Die Farbe der Sibirischen Lärche kann von hell bis rötlich varieren. Dies 

ist eine natürliche Gegebenheit, welche sich aber durch die 

atmosphärische UV Strahlung in kurzer Zeit ausgleicht. Dies ist kein 

Reklamationsgrund. 

 

 

 

Äste 

Sibirische Lärche hat wie alle Nadelhölzer ein charakteristisches Astbild. 

Einseitig fest verwachsene Äste sind kein Mangel und somit kein 

Reklamationsgrund. 

 

 

 

 

 

Vergrauung 

Alle Hölzer welche der UV Strahlung ausgesetzt sind vergrauen mit der 

Zeit. Dies ist ein natürlicher Prozess und kein Reklamationsgrund. Die 

Vergrauung kann aber durch einen Anstrich mit pigmentiertem Pflegeöl 

hinausgezögert werden. 


